
DDH 917 SAMPLE
FROM 

(metres)
TO         

(metres)
LENGTH 
(metres)

Au         
g/tonne

Ag         
g/tonne Cooper % Lead % Zinc %

44588 6.23 7.23 1.00 0.21 6.90 0.11 0.01 0.19
44589 7.23 7.85 0.62 2.88 390.90 2.98 0.15 0.14
44590 7.85 8.85 1.00 0.07 1.70 0.02 0.00 0.02
44591 8.85 9.38 0.53 0.55 12.30 0.25 0.01 0.03
44592 9.38 11.28 1.90 0.14 4.80 0.13 0.00 0.02
44593 11.28 12.85 1.57 0.21 29.00 0.17 0.01 0.03
44594 12.85 14.63 1.78 0.14 2.50 0.06 0.00 0.02
44595 14.63 14.83 0.20 1.51 38.00 0.41 0.04 0.02
44596 14.83 16.32 1.49 0.07 1.30 0.06 0.00 0.03
44597 16.32 17.34 1.02 0.34 3.40 0.10 0.00 0.02
44598 17.34 17.84 0.50 1.44 20.00 0.72 0.00 0.04
44599 17.84 18.45 0.61 0.27 7.30 0.13 0.00 0.03
44600 18.45 18.95 0.50 3.50 109.70 1.31 0.03 0.10
44679 18.95 20.80 1.85 0.89 28.00 0.34 0.01 0.05
44680 20.80 21.43 0.63 2.19 207.10 0.22 0.05 0.06
44681 21.43 23.44 2.01 0.96 73.00 0.37 0.03 0.12
44682 23.44 23.79 0.35 2.61 130.30 0.39 0.03 0.03
44685 23.79 24.82 1.03 1.65 180.30 0.10 0.06 0.01
44683 24.82 25.43 0.61 14.61 205.00 0.05 0.03 0.03
44684 25.43 26.60 1.17 0.41 51.00 0.13 0.02 0.27


